
ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE
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1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1 1,20 NW
nN(Pg+Pd+G πz+ łwk+c

g)
brunatno-czarna w 0/1 tpl <1 24,0 25

2 0,80 NW nN(Gp+I+sp+Pd)
brązowo-

brunatna
w 3/3 pl 1-3 17,3

2 2,20 NW nN(G+Gpz+Gz+Pd+I)
brązowo-

brunatna
w

maże 

się
pl/mpl 1-3 22,5

zał. 6

4. 

Zestawiła: CHORZÓW, KALUSA
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mgr inż. Agata Sikora nr arch. 15185/20

           Granice

KONSYSTENCJA
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